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AVALIAÇÃO  DA  ADSORÇÃO/DEGRADAÇÃO  DE  FÁRMACOS  POR  COMPÓSITOS  MAGNÉTICOS
ANFIFÍLICOS BASEADOS EM NANOTUBOS/NANOFIBRAS DE CARBONO E VERMICULITA POR GC-
MS.
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O consumo de fármacos no tratamento terapêutico de seres humanos e animais, e ainda o descarte pelas
indústrias  vem  aumentando  os  níveis  de  contaminação  de  águas  superficiais,  potáveis,  subterrâneas  e
esgotos. A deposição residual desses produtos trazem efeitos nocivos tanto a seres aquáticos e terrestres,
quanto ao homem, causando danos graves à sua saúde. Assim, estudos para erradicar ou minimizar os
problemas gerados fazem-se necessários. Logo, este trabalho teve por objetivo determinar a eficiência da
adsorção  de  diclofenaco  de  sódio,  um  anti-inflamatório  amplamente  utilizado,  pelo  argilomineral
vermiculita, contendo 10% ferro e nanotubos de carbono, sendo o processo monitorado por cromatografia
gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG-EM). Para a avaliação foi preparada uma solução de
diclofenaco de sódio 20 ppm sendo colocada em contato com a vermiculita em tempos de 30, 60, 90, 120
min e 24 horas realizando posteriormente a técnica de extração líquido-líquido com partição em baixa
temperatura (ELLBT) onde se extraiu a parte orgânica da solução contendo o fármaco para em sequência
analisar por CG-EM, comparando os diferentes tempos de contato com a solução do fármaco sem contato
com a vermiculita. Foi comprovado através dessa análise o elevado poder de adsorção da vermiculita pelo
diclofenaco de sódio, reduzindo o nível de contaminação pelo fármaco a quase zero por cento. Desta
forma este estudo pode ser  implementado na diminuição dos problemas ambientais  decorrentes da
contaminação de recursos hídricos por compostos farmacológicos.
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