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O ravuconazol (RV) é um agente antifúngico triazólico, que têm demonstrado potente atividade anti- T.
cruzi in vitro, entretanto, in vivo em modelo murino sua eficácia foi limitada, provavelmente devido a suas
propriedades farmacocinéticas. As nanoemulsões (NEs) são sistemas nanoestruturados de entrega de
fármacos que podem melhorar a biodisponibilidade de fármacos pouco solúveis, tal como o RV. Deste
modo, este trabalho teve por objetivo o desenvolvimento e a caracterização de NE contendo ravuconazol.
As NEs foram obtidas pelo método de nanoprecipitação. Foram desenvolvidas 3 formulações (F1, F2, F3)
variando-se a concentração de RV (2 a 5mg/mL) e a proporção dos excipientes. O efeito dessas diferentes
proporções de excipientes e concentração RV foi avaliado a partir da análise do tamanho médio, índice de
polidispersão (IP)  e  potencial  zeta das nanogotículas,  utilizando-se as técnicas de espectroscopia de
correlação de fótons e microeletroforese acoplado a anemometria do laser doppler, respectivamente. Além
disso,  foi  a  avaliada  a  estabilidade  da  formulação.  As  F3,  branca  ou  contendo  RV  de  2  a  5mg
apresentaram-se monodispersas, com tamanho médio inferior a 228nm. As F2 foram as que apresentaram
maior tamanho médio variando de 213 a 345nm e as F1 entre 212 a 304nm. Tanto F2 quanto F1
apresentaram populações mono e polidispersas,  dependendo da concentração do RV. À medida que
aumentou a concentração de RV em todas as formulações houve aumento do tamanho médio. Todas as
NEs  apresentaram carga superficial  negativa  variando entre  -30  e  -40  mV.  As  formulações  contendo RV
não foram estáveis após uma semana, ocorrendo cremagem e precipitação do fármaco. É provável que a
concentração de RV esteja acima daquela que as NEs comportam. Concluímos que outros estudos devem
ser realizados a fim de propor outras formulações de NEs, visto que apesar do sistema desenvolvido ter
apresentado tamanho, IP e zeta adequados, este não foi estável.
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