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O consumo de energia representa um dos principais componentes de custo em processos de tratamento
de minérios. Isso porque em funcao da ineficiéncia energética, grande parte da energia empregada nesses
processos nao é utilizada na fragmentacao das particulas minerais, sendo perdida por absorcdo nos
equipamentos utilizados. Sistemas de moagem sao projetados baseando-se, entre outros parametros, no
consumo de energia das rotas atuantes. O Work Index (WI) é definido como um parametro representativo
da resisténcia a moagem estabelecida pelo minério, servindo para medir o consumo de energia na sua
fragmentacao. Estudos recentes comprovam que o WI de materiais em mistura pode ser medido,
geralmente, com alto desvio devido as diferencas de moabilidade existentes em cada tipologia mineral.
Nesse contexto, desenvolveu-se esse trabalho que consistiu na determinacao do WI de minério de zinco
silicatado com elevacdes nos teores de esfalerita (ZnS) e galena (PbS), devido a avancos na frente de
lavra, assim como de um minério composto unicamente por willemita. O minério sulfetado apresentou por
meio de caracterizacao prévia 18,44% de esfalerita e 3,46% de galena. Os resultados encontrados
mostraram que a presenca de minerais de classes distintas daquele predominante no minério pode
influenciar na determinacdao de parametros importantes para o processamento mineral, tais como a
moabilidade. Se tratando de valores de WI, constatou-se elevacao de até 16% de tal parametro devido as
alteracées na composicao da amostra.
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