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Na  região  de  Serra  Azul  (Igarapé/MG),  por  questões  econômicas  e  dificuldades  logísticas,  a  produção
focada no granulado para atendimento a guseiros acabou formando ricas barragens de rejeito, sendo a
busca pelo aproveitamento deste passivo ambiental de grande importância. Deste modo, o presente
trabalho teve como objetivo realizar a caracterização e estudos de desagregação de um rejeito de minério
de ferro estocado em uma barragem. Na caracterização foram realizadas análises físicas, químicas, e
ensaios  de  desagregação  com  a  finalidade  de  desagregar  os  materiais  consolidados  para  posteriores
ensaios de deslamagem e concentração. Os ensaios de desagregação foram realizados em uma célula de
flotação, variando-se o tempo de agitação e a rotação da hélice. Outra condição ensaiada foi utilizando um
moinho tubular, variando-se o seu grau de enchimento, rotação, e o tempo de desagregação. De acordo
com a distribuição granulométrica do rejeito, 80% das partículas encontram-se abaixo de 0,150 mm. A
análise química da amostra determinou que os teores de Fe, SiO2 e Al2O3 foram iguais a 41,16%, 34,57%
e  3,25%,  respectivamente.  Os  minerais  identificados  na  amostra  foram  quartzo,  hematita  e  goethita.  A
desagregação do material  apresentou os melhores resultados nas seguintes condições:  na célula de
flotação  com  velocidade  de  rotação  da  hélice  de  1000  rpm  e  tempo  de  agitação  de  5  minutos.  A
porcentagem passante do material em uma peneira de 6,35 mm, escolhida para a avaliação, que antes
das técnicas de desagregação era igual a 81,30%, sofreu um aumento considerável, atingindo até 96,30%.
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